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Technische Beschreibung

Aeroscreed®: Zementfreier Bodenestrich - nachhaltig, schnell, leistungsstark und sicher

Aeroscreed?® ist ein Bodenestrich der nachsten Generation, entwickelt von Aerobel als leistungsstarke Alternative zu herkémmlichen zementgebundenen
Estrichen. Direkt auf der Baustelle gemischt — ausschlielich aus Sand und dem zweikomponentigen Bindemittel Covalloid® von Aerobel - erreicht
Aeroscreed® mechanische Festigkeiten von bis zu C25-F7.

Covalloid® ist ein silikatbasierter, wasserdispergierter Binder, der aus Abfallstromen hergestellt wird und reduziert die CO,-Emissionen pro Kilogramm im
Vergleich zu herkommlichem Zement um bis zum Flnffachen. Daruber hinaus erreicht Aeroscreed® die hochste Brandklassifizierung Alfl, gewahrleistet
damit maximale Sicherheit in Bauanwendungen und ist sowohl UV-bestandig als auch wasserbestandig.

Mit Fokus auf Leistung und Anwendersicherheit entwickelt, ist das einzigartige, nicht-toxische Bindemittel von Aerobel sicher in der Verarbeitung auf jeder
Baustelle und vollstandig konform mit den AgBB-Anforderungen sowie den EClplus EMICODE®-Standards.

Anwendungsbereiche & Hauptvorteile

Aeroscreed® kann eingesetzt werden in:
- Wohngebauden (Ein- und Mehrfamilienhauser)
- Gewerbe- und Buroflachen
- Sanierungs- und Renovierungsprojekten

Aeroscreed® ist kompatibel mit:
- Betonuntergrinden
- Bestehenden Estrichen und Bodenplatten
- Holz- und holzwerkstoffbasierten Untergriinden

+ Leichtbau-Bodenkonstruktionen (Aeroscreed® = 1.600-1.700 kg/m?3
gegeniiber herkdmmlichem Trockenestrich = 2.100-2.200 kg/m3,
entsprechend einer Gewichtsersparnis von ca. 25 %, was Einsparungen
bei Fundamenten, Betonbewehrung usw. ermoglicht zw. 2,5-3 EUR/m?2)

- Projekten mit strengen Anforderungen an Gewicht oder Trocknungszeit

- Damm- und Trittschalldammschichten

Aeroscreed® kann in verschiedenen Estrichsystemen eingesetzt
werden:
- Schwimmenden Bodenkonstruktionen oder Verbundestrich.

- Projekten mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit - Trockener Nivellierung unebener Untergriinde
- Einsatz in Kombination mit FuRbodenheizsystemen

. Zwischen 3 und 12 cm dick.
Verarbeitungsrichtlinien 1/2 wisehen 5 und i< cmdie

Allgemeines

Aeroscreed® muss von geschulten Verarbeitern unter Verwendung geeigneter Misch- und Einbaugerate verarbeitet werden. Samtliche Arbeiten sind gemaR den
Regeln der guten Baupraxis sowie den jeweils geltenden nationalen Normen auszufiihren. Die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen miissen wahrend der
Verarbeitung und der Aushartung zwischen +5 °C und +30 °C liegen.

Untergrundvorbereitung

Die Untergriinde mussen sauber, fest, tragfahig sowie frei von Staub, Fett, Ol, Zementschlamme und losen Bestandteilen sein. Grundierungen, Trennlagen oder
Dammsysteme sind entsprechend der vorgesehenen Konstruktion (Verbund-, Trenn- oder schwimmender Estrich) aufzubringen. Vor dem Einbau des Estrichs ist
sicherzustellen, dass alle Randdammstreifen und Bewegungsfugen fachgerecht eingebaut sind.

Mischen
Aeroscreed?® ist ein zweikomponentiges System auf Basis von Covalloid® (Komponente A + Komponente B) und muss im korrekten Mischungsverhaltnis
verarbeitet werden (90 /10 (A / B nach Gewicht) — zwingend einzuhalten):
- Bindemitteldosierung: 160-220 kg/m?, abhangig von den geforderten mechanischen Festigkeiten, der Sandkérnung, dem Feuchtegehalt des Sands
- Das Mischen hat mit Zwangsmischern oder Estrichpumpen zu erfolgen.
- Mischreihenfolge: Zunachst Komponente A zugeben und mischen, bis sie gleichmaRig verteilt ist. Anschlielend Komponente B zugeben und bis zu einem
homogenen Endergebnis mischen.
- Dichten: Komponente A: 1L = 1,3655 kg & Komponente B: 1L = 1,15 kg

Offenzeit & Verarbeitbarkeit

Offenzeit: ca. 45-75 Minuten, abhangig von den Umgebungsbedingungen. Wahrend der frihen Aushartungsphase ist der Estrich vor Zugluft, direkter
Sonneneinstrahlung und zu schneller Austrocknung zu schutzen. Leichte Begehbarkeit ist nach ca. 3 Stunden moglich. Aeroscreed® erzeugt in der Regel eine
glatte Oberflache ohne zusatzliche Nachbehandlung. Ein Polieren/Schleifen ist moglich, wenn eine dichtere oder starker geschlossene Oberflachenstruktur
erforderlich ist.

Trocknung & Belegreife fiir Bodenbelage

Die Trocknungszeiten hangen von der Schichtdicke, den klimatischen Bedingungen und der Bellftung ab. Aeroscreed® ist mit wassergefiihrten
FuRBbodenheizsystemen kompatibel. Nach 24 Stunden kann und soll die Fubodenheizung bis zur maximal zulassigen Einstellung aktiviert werden (gemaR den
Vorgaben des Systems; sofern zutreffend, ist das standardmaRige Inbetriebnahme- und Aufheizprotokoll fir FuRBbodenheizungen strikt einzuhalten), sodass eine
Bodenfertigstellung nach 5-7 Tagen moglich ist fur 6.5 cm dicke (Bodenbelage durfen verlegt werden, sobald folgende CM-Feuchtewerte erreicht sind: < 3,5
CM-% bei zementgebundenen Bodenbelagen, keramischen Fliesen und anderen ,,offenen” Systemen bzw. < 2,5 CM-% bei Parkett, Laminat, PVC und Vinyl).
Ohne FuRbodenheizung kann der erforderliche Feuchtegehalt innerhalb von 14 bis 30 Tagen erreicht werden.

Bodenbelage & Klebstoffe
Aeroscreed® ist kompatibel mit: Allen gangigen Fliesenklebern / Parkettklebstoffen / Klebstoffen fur Laminat- und elastische Bodenbelage

Disclaimer: This information is believed to be correct. However, this should not be accepted as guarantee and
no statement should be construed as a recommendation for any use which would violate any patent rights.
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Reinigung

Wird Aeroscreed® mit einer Estrichpumpe oder einem anderen Mischbehalter verarbeitet, ist die Ausristung mit sauberem Wasser zu splilen, sobald eine
Arbeitsunterbrechung von etwa 20-30 Minuten zu erwarten ist, um ein vorzeitiges Abbinden des Materials im System zu verhindern. Wahrend der
offenen Zeit ist das Bindemittel nicht wasserbestandig; Riickstande sind ausschlieRlich mit Wasser zu entfernen. Am Ende jedes Arbeitstages sind alle
Pumpen, Mischer und Verarbeitungswerkzeuge grandlich zu reinigen, wie es bei Estricharbeiten Ublich ist. Eine Nichtbeachtung kann zum Ausharten des
Materials in der Ausrustung flhren.
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